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摘要  本文利用扫描电子显微镜对浆纱试样进行观察,分新了浆纱表面形态和浆料在浆纱内的分布形式。提出了经

纱上浆后浆膜不完整的新观点,并通过与单根纤维上浆后观察结果的对比,分析了浆纱表面浆膜不完整的形成原因,
对压浆辊压力对浆料分布形式的影响也作了分析。 
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