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	综合改性HZSM-5沸石催化剂及其制备方法和用途
	200610083283.6
	2009.8.5
	发明
	鲍晓军 范煜 林秀英

	采用多级充气旋流技术处理炼油污水的方法
	200710117727.8
	2009.8.12
	发明
	阎光绪 陈春茂 王嘉麟

	从硫化氢气中同时回收硫磺和制取氢气的方法
	200610058063.8
	2009.1.14
	发明
	俞英 黄海燕 李发永

	低电耗水电解制氢联产氢氧化物的方法
	200410042518.8
	2009.6.10
	发明
	汪树军 王文波

	催化裂化汽油的改制方法
	200510079682.0
	2009.8.26
	发明
	高金森 曹斌 徐春明

	一种改性MCM-41/氧化铝复合载体材料的制备方法
	200610078740.2
	2009.7.15
	发明
	刘百军  黄伟莉

	一种高岭土基复合分子筛及其制备方法
	200510112999.X
	2009.1.14
	发明
	申宝剑 郭巧霞 等

	一种利用固定床装置进行费托合成的方法
	200710118849.9
	2009.8.5
	发明
	魏伟胜 石勇 徐建

	颗粒模板法合成大孔催化裂化催化剂
	200510082624.3
	2009.3.18
	发明
	陈胜利 董鹏 祁彦平

	气固流化床内构件
	200610114153.4
	2009.9.2
	发明
	卢春喜 张永民

	气固流态化耦合设备及利用设备进行颗粒混合分级的耦合
	200510105386.3
	2009.1.21
	发明
	卢春喜 张树青 高金森

	燃烧石油焦或气化余焦的方法及其内混式燃烧装置
	200510115426.2
	2009.2.4
	发明
	卢春喜 严超宇 时铭显

	实现油气固态混合储存和、或运输的方法
	200510117798.9
	2009.5.20
	发明
	陈光进 孙长宇 马庆兰

	通过耦合萃余残渣造粒实现重质油深度梯级分离方法系统
	200510080799.0
	2009.7.15
	发明
	赵锁奇 徐春明 王仁安

	一类汽液传质浮阀塔板的排布模式
	200510125697.6
	2009.4.8
	发明
	刘艳升 曹睿 刘拥军

	用于分离回收炼厂干气氢气、乙烯、乙烷或分离乙烯裂解
	200410047916.9
	2009.4.8
	发明
	陈光进 郭续强 吴冠京

	用于特低渗透油藏进行二氧化碳驱油的防窜剂及其应用
	200710176327.4
	2009.7.29
	发明
	侯吉瑞 刘中春 赵凤兰

	组合式催化剂汽提器
	200610088923.2
	2009.3.4
	发明
	刘梦溪 卢春喜 王祝安

	一种重油催化裂化与汽油改质的互控方法和装置
	200610144163.2
	2009.8.5
	发明
	王刚 高金森 徐春明

	一种小晶粒SAPO-11分子筛的制备方法
	200610165510.X
	2009.11.18
	发明
	陈胜利，张胜振，董鹏

	一种三层高效高速汽液传质塔板
	200510125699.5
	2009.7.15
	发明
	刘艳升 曹睿 刘拥军

	一种钛铝复合氧化物载体加氢脱硫催化剂及制备方法
	200610165203
	2009.10.14
	发明
	段爱军 黄卫强 窦涛


