1． 名词解释（10分，每题1分）

1. 均方末端距
2. 双节线
3. 排除体积
4. 柔性
5. 伸直链晶体
6．无扰尺寸
7. 溶度参数
8. 滞后环
9. 流动取向
10.导电高聚物
2、 选择题和填空题（10分，1-5题每题1分，选择题至少有一个答案正确）
1. 高分子内旋转受阻越大，其均方末端距                      （        ）。
   a. 越大             b. 越小                  c. 趋于恒定值
2. 在高聚物中加入增塑剂，会使玻璃化转变                    （        ）。
   a. 升高             b. 不变                  c. 降低

3. 成核剂的加入使球晶尺寸                                 （        ）。
a. 不变             b. 变小                  c. 变大

4. 描述非晶态的模型有                                     （        ）。
   a. 无规线团模型 b. 规整折叠链结构模型 c. 插线板模型  d. 两相球粒模型

5. 下列方法测定的高聚物相对分子质量的大小顺序为（   ）≥（   ）≥（    ）。

   a. 光散射法           b. 膜渗透法              c. 粘度法
6. 共聚使PE的结晶能力（    ）、结晶度（    ）、链的规整性（    ）。（3分）
7. 大多数的聚合物熔体属于（                       ）。（1分）

8. 在玻璃化转变温度以下，高分子的自由体积随温度升高而（      ）。（1分）

三、判断题 （5分，每题1分）
1. 高分子分子间作用力越大，其内聚能密度越大。                （      ）
2. Weissenberg效应是高聚物弹性和黏性共同作用的结果。          （      ）
3. 线性高分子在熔体中的主要形态是无规线团。                  （      ）
4. 退火可用来增加结晶度和消除内应力。                        （      ）
5. 非晶聚合物有一个确切的玻璃化转变，而结晶聚合物则没有。     （      ）
四、简答题（10分）
1. 现有B-S-B, S-B-S, S-I-S, I-S-I 四种嵌段共聚物，其中哪两种可以用作热塑性橡胶？为什么? （I-异戊二烯）（4分）
2. 请写出两种力学模型的名称，并给出相应的运动方程。（3分）
3. 简述提高高分子共混物相容性的方法。（3分）
五、推导、计算题（10分）
1. 试用等自由体积理论推导二元共聚物的玻璃化转变温度与单体质量分数的关系式。（5分）
2. 计算1mol  M = 2× 105g/mol 的聚苯乙烯与1×104L 甲苯在298K下混合后的混合自由能。（假定χ1为0.5，体积具有加和性，甲苯密度为0.87 g/cm3，聚苯乙烯的密度为1.08 g/cm3）（5分）
六、相关知识（5分）

写出获得诺贝尔奖的高分子科学家的名字（至少三位）；列出高分子专业的两种国际著名期刊。

