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	发明人

	1.          
	一种控制纳米氧化锌阵列材料形态的方法
	ZL 200510136804.5/
2010.01.20
	邱介山;孙天军;赵宗彬

	2.          
	一种采用改性钛硅分子筛为催化剂进行燃油氧化法脱硫的方法
	ZL 200610200318.X /2010.02.03
	李钢;王云;王祥生;金长子

	3.          
	一种利用硼泥制备轻质多孔保温砖的方法
	ZL 200710012380.0/
2010.04.14
	宁桂玲;颜峰;田朋;林源

	4.          
	一种基于硼泥制备泡沫玻璃的方法
	ZL 200710010883.4/
2010.04.21
	宁桂玲;颜峰;孙博;林源

	5.          
	一种制备溶剂型蓄能发光涂料的方法
	ZL 200710159005.9/
2010.06.02
	宁桂玲;叶俊伟;李瑞芳;庞宏昌;林源

	6.          
	含阴;非离子基团的富马酸型可聚合乳化剂及其制备方法
	ZL 200810012502.0/
2010.06.02
	乔卫红;陈默

	7.          
	在甲苯;三甲苯烷基转移反应中应用的纳米沸石催化剂的制备方法
	ZL 200610200532.5/
2010.06.09
	王祥生;齐国金;李钢

	8.          
	一种金属/炭复合材料或金属氧化物/炭复合材料的制备方法
	ZL 200810228042.5
/2010.06.09
	周颖;邱介山;王六平;刘小雪

	9.          
	一种N-(3-硝基-4-甲氧基苯基)乙酰胺中的硝基催化加氢方法
	ZL 200710011804.1
/2010.07.07
	吕连海;李玉涵;马荣华;郭芳;王越;吕荣文

	10.      
	一种复合固体酸催化剂及应用
	ZL 200710159336.2
/2010.08.11
	王祥生;陈立东;郭新闻;刘民;杨玉辉

	11.      
	膜法富氮空气输入二段转化炉的合成氨造气工艺
	ZL 200910303499.2
/2010.09.08
	吴雪梅;贺高红;汪启富;郭瑞华;何振;石瑜;柏学森;陈思

	12.      
	一类2;3;6;7-四氨基-9;9’-二烷基取代芴及其制备方法
	ZL 200710012727.1
/2010.09.29
	肖义;李熙川

	13.      
	一种外表面改性内表面嫁接膦配体SBA-15功能材料的制备方法
	ZL 200810012421.0
/2010.09.29
	冯秀娟;包明;张涛;颜美

	14.      
	一种多孔中空结构金属氧化物的通用合成方法
	ZL200810010844.9/2010.11.10
	薛冬峰;刘军

	15.      
	丁二烯/异戊二烯/苯乙烯星形梳状聚合物及其制备方法
	ZL200710157403.7/2010.11.10
	李杨;张春庆;张红霞;陈畅;李战胜;张雪涛;王玉荣

	16.      
	一种无氯高效复合增强型固体水泥助磨剂及生产方法
	ZL200710159167.2/2010.11.24
	石勇;薛方红;薛冬峰;王立秋;邹龙江

	17.      
	一种择形催化剂的制备方法
	ZL 200810246986.5/ 2010.12.01
	郭洪臣;王振宇;王祥生

	18.      
	一种可改善硫族半导体薄膜性能的水热处理方法
	ZL200910010403.3/2010.12.01
	石勇;薛方红;李春艳;薛冬峰;王立秋;

	19.      
	一步合成空心炭球的方法
	ZL200810011960.2/2010.12.08
	陆安慧;农谷珍;钱华光

	20.      
	一类含大共轭大分子的芴衍生物及其制备方法
	ZL 200810012179.7/
2010.12.08
	肖义;张大奎;李熙川

	21.      
	吸附精馏技术提纯二氧化碳装置
	ZL 200810010905.1/ 2010.12.08
	张永春;李桂民;

	22.      
	星形梳状丁二烯/苯乙烯嵌段共聚物及其制备方法
	ZL200810190932.1/2010.12.22
	李杨;李战胜;张红霞;张春庆;陈闯;赵忠夫;宋顺玺;王玉荣;

	23.      
	控释软膏组合基质及其制备方法
	ZL 200710011196.4/
2010.08.25
	汪晴;柳伟


