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一、考试科目名称: 道路建筑材料
二、招生学院（盖学院公章）： 土木工程学院

	基本内容:

一、考试的总体要求

本课程考试的总体要求是准确理解和掌握道路工程领域所涉及到的建筑材料的基本概念和基本理论，掌握有关道路建筑材料评价和设计的基本方法，具有综合运用所学知识分析问题和解决问题的能力。。

二、考试内容
（一）

1)
道路建筑材料的主要研究内容及其特点、材料应具备的性质以及道路材料的检验方法和技术标准。

2)
石料的技术性质和技术要求、集料的技术性质和技术要求，以及矿质混合料的级配理论和组成设计方法。

3)
石灰的消化和硬化过程，技术要求；硅酸盐水泥的熟料矿物组成、凝结硬化机理和技术性质。

4)
普通水泥混凝土的组成材料、技术性质、设计方法和质量控制。

5)
石油沥青的生成工艺、组成结构、技术性质和技术标准。

6)
沥青混合料组成结构、技术性质、组成材料和评价方法。

7)
合成高分子材料的基本知识、建筑塑料、合成高分子防水材料、胶黏剂。

（二）
1)
对道路建筑材料的总体认识，了解道路建筑材料在道路工程中的作用。

2)
基于材料的路用性能，掌握道路材料的技术性质。

3)
对各种道路材料的检测方法和技术标准。

4)
道路材料质量的变异和控制。

5)
石料的技术性质与路用性能的关系。

6)
孔隙率、空隙率的物理意义及其对材料技术性质的影响。

7)
粗、细集料的划分及其在混合料中的作用。

8)
矿质混合料的级配理论。

9)
不同组成结构对材料性质的影响

10)
矿质混合料的组成设计方法。

11)
石灰的消化和硬化，质量鉴定指标。

12)
硅酸盐水泥熟料矿物组成、凝结硬化机理、强度发展规律及主要性质的测试方法。

13)
硅酸盐水泥的技术性质。

14)
水泥混凝土的工作性或施工和易性、其影响因素和改善措施。

15)
硬化后混凝土的技术性质及其影响因素和改善措施。

16)
水泥混凝土组成、结构与组成材料的技术要求。

17)
水泥混凝土的组成设计方法。

18)
水泥混凝土的质量控制。

19)
掌握石油沥青的化学组分和胶体结构。

20)
沥青的技术性质和评价方法。

21)
沥青材料的粘弹特性。

22)
沥青材料的技术标准。

23)
沥青混合料的组成结构。

24)
沥青混合料的强度形成原理。

25)
沥青混合料的技术性质和技术要求。

26)
沥青混合料组成材料的技术性质。

27)
沥青混合料的配合比设计方法。

28)
塑料的基本组成及其作用

29)
常用胶粘剂、合成高分子防水卷材、防水涂料等的组成、性质及应用。
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说明：1、考试基本内容：一般包括基础理论、实际知识、综合分析和论证等几个方面的内容。有些课程还应有基本运算和实验方法等方面的内容。字数一般在300字左右。

2、难易程度：根据大学本科的教学大纲和本学科、专业的基本要求，一般应使大学本科毕业生中优秀学生在规定的三个小时内答完全部考题，略有一些时间进行检查和思考。排序从易到难。


